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Показано що вугілля, котре застосовується для коксування з технологією трамбування, має 
характеризуватись невисоким індексом основності, необхідними рівнями спікливості і 
трамбованості для досягнення стійкості пирога при завантаженні його в камеру коксування. 
Виходячи з цього, було проведено комплексні дослідження властивостей 15-ти компонентів 
кам’яновугільних шихт (13 вугільних концентратів, шламу та флотоконцентрату) з точки 
зору їх перспективності в якості сировинної бази з використанням технології трамбування 
вугільних шихт. Наведено аналіз отриманих результатів. Зокрема, оцінка трамбованості на 
зріз вугільних концентратів показала невисокі (від 9,6 до 12,6 кПа) значення зусилля на зріз для 
всіх досліджених зразківів. Міцність трамбованих пирогів з дрібнодисперсних присадок 
помітно вища (σзз флотоконцентрату дорівнює 15,8 кПа, а шламу – 14,9 кПа), тому 
збільшення їх вмісту в шихті позитивно позначиться на міцності трамбованого пирога. 
Встановлено, що найбільш точно з досліджених показників якості вугілля показник 
трамбованості σзз прогнозований за коефіцієнтом розмолоздатності за Хардгровом та 
товщиною пластичного шару. Прогнозування за показниками виходу летких речовин та за 
індексом вільного спучення FSI можливе з середньою точністю, а за коефіцієнтом відбиття 
вітриніту, індексом Рога та показником максимального стиснення Одібера-Арну є неточним. 
Виявлена неоднорідність вибірок за всіма дослідженими показниками, які характеризують 
плинно-пластичні властивості вугілля. 
Розраховані оптимуми функції показника трамбованості, які досягаються при наступних 
показниках якості: Vdaf =25,7 %; Y=14,3 мм; HGІ= 69,6 од.; R0 =1,17 %; RI= 37,9 од.; a = 1,9 %; 
FSI =2,6 од. Встановлено, що оптимуми трамбованості досягаються при значеннях 
класифікаційних показників, які відповідають вугіллю коксівних марок. Позитивною 
особливістю технології трамбування є можливість забезпечення зазначеної сукупності 
властивостей шляхом використання не дорогого і дефіцитного коксівного вугілля, а суміші 
дешевших марок слабкоспікливого, петрографічно неоднорідно вугілля. 
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